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4.2. Konstrukcja §cian oraz przyje¢ty rownowaznik materialu [mmPb] w oparciu o
dane otrzymane od uzytkownika

Tabela 4 Konstrukcja $cian i stropéw oraz przyjety rownowaznik materiatu [mm Pb]

Omaczenic éciaqy| R04Z2] materialu | Grubosé Réwnowaznik Istniejace oslony
y §ciany [mm] | materialu [mm Pb] [mm Pb]
Sciana A-B | Dloczkizbetonu |y, 15 0
komdrkowego
Sciana B-C Ceght daturawia, 120 0,5 2
Zaprawa cementowa
Sciana C-D Cegla dziurawka, |, 0,5 2
zaprawa cementowa
ScianaD-p | Cegladziurawka, ., 0,5 2
zaprawa cementowa
Sciana E-F Cegla dziurawka, 120 0,5 2
zaprawa cementowa
Sciana F-A Cegha.dziurawka, 120 0,5 2
Zaprawa cementowa
Plyty stropowe
Strop migdzykond. kanatowe ze
nad parterem | zbrojeniem II rodzaju N+ 0 4
+ wylewka betonowa
Plyty stropowe
Strop mlf.;dZ)./kOIld. }(agalowe ze | 500+ 50 2.0 2.0
nad piwnica zbrojeniem Il rodzaju
+ wylewka betonowa




